0BSAH

2.2.1

3>1

3.7

4.1

4.2.1

4.2.2

4.3

4.4.1

4.4.2

Kinetika odplynéni oceli

Soucasny stav a moznosti uplatnéni metod mImopecni rafinace

oceli v hutnickych zavodech CSSB ... ouoi i i ae ceeeaeaaan -

PRVKY, KTERE DOPROVAZEJI VYROBU A RAPINACI OCELl ... ..o ooooeoo...

Zakladni zakonitosti, které urduji chovani prvkd pfFi

VYrobe oce bl oo o e e e e e
Rozdéleni prvk( z hlediska jejich chovani pFi vyrobé oceli
Technologické moznosti Uspor legujicichprvkl...........

Vliv prisadovych prvku na vlastnosti oceli ..._.._....._._........

PLYHY V ROZTAVENYCH KOVECH ...........

Vodik a dusik v Zeleze a jeho slitindch .........._.

SoucCasné rozpustnost vodiku a kysliku v tekuté oceli ............

Zdroje vodiku a dusiku v oceli a jejich vliv na vlastnosti

Kyslik v roztaveném zeleze ... .. . . ... ... ....

Termodynamické podminkyodplynéni oceli ...... ... ... ........

Termodynamické podminky dezoxidace oceli uhlikem ve vakuu .......

RAFINACE OCELI INERTNIMI PLYNY L .oieie i i ceaaaaan
Zavislost mnozstvi odstranéného plynu z oceli na objemu

dmychaného argonu ... ... i e e

Moznosti sniZzeni obsahu kysliku v oceli pFi dmychéni argonem ....

Zavislost obsahu rozpusténého kysliku na obsahu uhliku v oceli

a parcialnim tlaku CO ... ... . i i e acecaaccaaaaaaann

Termodynamické podminky pro vyplouvani vméstkd z oceli flotaci..

Chovani bubliny plynu v kovové lazni ...........

ZpUsoby dmychani argonu do oceli ......... ..o ie e e iiaaann

Pérovité a zZaruvzdorné hmoty.......

MoZnosti zavadéni argonu do oceli v panvi ... ... ... ... ... ....

VAKUOVA RAFINACE OCELI ... ioiiii it i o i caeaaannn

Fyzikalné-chemické zaklady pochodl probihajicich p¥i vakuovant

.88

11
13
14

18
19
25

27
29
31
34
37

41

41
45

50
53
53
54

58

58



5.1.1
5.1.2
5*1.3
5.1.4
5.1.5
5.2

5.3

5.3.1
5.3.2
5.3.3
534

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.1.5

6.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3

7.1
7.2
7.3

Termodynamické podminky nukleace plynnych bublin ve vakuu.... .

Kinetika odplyfiovani oceli v panvi ... ... oo iaaaaan-

Kinetika odplyfovani v proudu oceli ........

Kinetika odplynéni zdviznym zplsobem . ... ...._..........

Kinetika odplynéni obéznym zplsobem. .. . .. .. .. . .. ... .....

Teoretické zaklady oxidacniho vakuovani oceli s vysokym obsahem

chromu a nizkym obsahem uhliku ... ... .. ... . .-

VypaFovani tavenin ... ... i

Zavislost tenze nasycenych par taveniny na vnéjSim tlaku .......

Zavislost tenze nasycenych par taveniny na teploté ......_.......

Rychlost vyparovani tavenin _............

Rychlost vyparovani slozek rozpuSténych v zakladnim kovu .......

RAFINACE OCELI SYNTETICKYMI STKUSKAMI .............

Rafinace oceli tekutou syntetickou struskou ........._........
Termodynamické podminky odsifeni oceli tekutou syntetickou
struskou .........

Moznosti snizeni obsahu kysliku v oceli pomoci tekutych

rafinaCnichstrusek o ... e e e e cecccaecacaaaann

Mechanismus a kinetika odsifeni oceli tekutou syntetickou

£ o U 1= (o 1

MozZnosti snizeni obsahu vméstkl v oceli koagulaci a koalescenci

Chemické slozeni tekutych rafinaCnich strusek, jejich prFiprava

a zplUsSob POUZI T ..ot e e

Rafinace oceli tuhou syntetickou struskou ..............

Typy pouzivanych syntetickych strusek ..._..._ . . . .. ... . ... ... ...

Stupefn promiseni kovu a tuhé syntetické strusky .................

Technologie provedeni rafinace oceli tuhou syntetickou struskou

RAFINACE OCELI PRI MICHANT JEMNOZRNNICH PRISAD .. ..o ..

Termodynamika odsireni oceli pri dmychani jemnozrnnych p¥isad ....

Mechanismus a kinetika odsireni oceli prachovym vapnem .........

Zplsob dmychani prachovych p¥isad do oceli ................

METODY URCOVANT OBSAHU KYSLTKU V OCELI eieeie e eiececeeeeens
ZpUsoby odbéru vzork( ke stanoveni obsahu kysliku v oceli ......

Prehled zplsobd stanoveni obsahu kysliku v oceli ...............

59

65
70
72

74
80
80
81
83
84

88
88

89

91

92
96

97
98

100
101

103
03

105
109

113
113
114



8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.31
8.2.3.2
8«2.3.3
8.2.3.4

10.

Nizkoteplotni metody - . oo e e e e a e aaae cdm e
VysokoteplotnT metody ... ..ot e e e 115
Metody primého stanoveni obsahu kysliku v tekuté oceli .._._........... 116
Vlastnosti oxidickych elektrolytd ... ... ... .. ... 17
Referenéni elektrolyty kyslikovych koncentraénich &lénk{.......... 117
VypocCet aktivity kysliku v roztaveném zeleze ... ... ..o oo iiaaann. 118
Sondy K mé&Feni aktivity kysliku v tekuté oceli .............. . 120
POSOUZENT MIMOPEGNTCH RAFINACNICH POCHODU Z HLEDISKA SPOTEEBY PALIV,
ENERGIE A MATERIALU A VYNALOZENTCH NAKLADU ... .ie e cieieaeaenns 122
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACHK ...ttt e i e e ceeean s 124
LETERATURA L e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aa 125
SEZNAM TABULEK . i e e et e e e d e e e e e e e 126
129

SEZNAM OBRAZKU - . o oo i o e e e e e e e e e



